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Forschung und Priifung an FuBbdden/Terrassendielen

Das Institut fiir Holztechnologie Dresden
(IHD) betreibt seit vielen Jahren Forschung
zur Prifung und Bewertung von FuBbo-
denbeldgen und Terrassendielen. Aus diesen
prifmethodischen Arbeiten sind u. a. neue
Methoden zur Bestimmung der VerschleiB-
festigkeit von Oberflachen, zur Dauerhalt-
barkeit von leimfreien Verbindungen, zur
Gehschallemission, zur Verklebungsqualitat
von Parketten und zur Rutschfestigkeit von
Terrassendielen hervorgegangen.

Das Arbeitsgebiet des IHD und seiner Toch-
tergesellschaft, der Entwicklungs- und
Priiflabor Holztechnologie GmbH (EPH), um-
fasst sowohl starre Bodenbeldge (Holz- und
LaminatfuBbdden, furnierte Boden) als auch
elastische, semielastische Bodenbeldge und
ihre Unterlagsmaterialien sowie FuBboden-
aufbauten. Neben den Forschungsaktivitdten

und der Prifpraxis bildet die Mitarbeit
unserer Spezialisten in der 1SO-, CEN- und
DIN-Normung bzw. in den Fachausschiissen
des DIBt, des EPLF und des MMFA die Basis
unseres Know-hows. Ein Forum des Informa-
tionsaustausches mit der Wirtschaft ist das
IHD-FuBbodenkolloquium, das aller 2 Jahre
stattfindet.

Das EPH ist ein nach ISO 17025 akkreditiertes
Priflabor und dartiber hinaus z. B. als Notified
Body flir FuBbodenbeldge und SportfuBbdden
(Nr. 0766) und als Priifstelle zur gesundheit-
lichen Bewertung von Klebstoffen, Lacken
und Unterlagsmaterialien anerkannt. Die Er-
fullung spezieller Qualitdtsmerkmale oder die
Uberwachung Inrer Fertigung kann durch ein
Priifungszeugnis in Verbindung mit unseren
Prifsiegeln dokumentiert werden.



Beispiele fiir Forschungsprojekte zu FuBbodenbeldgen:

= Entwicklung von FuBbodenkonstruktio- = Neue Priifmethoden fiir strukturierte
nen zur Sturzfolgenminderung Laminatoberflichen

= Prifverfahren fir Dimensionsstabilitat = Weiterentwicklung Stuhlrollenpriifung
von MMF und LVT-FuBbdden = Wechselwirkung Parkett-Untergrund

= Neue Prifmethoden zur Qualitdtsbewer- = Entwicklung von UV-LED-Beschichtungen
tung von Parkett

Untersuchungen/Priifungen zu folgenden Elgenschaften

Statische und dynamisch-mechanische Kenn-
werte der Trigerwerkstoffe (z. B. Biege-
oder Druckfestigkeit, Brinellhirte)

Systempriifungen an FuBbodenaufbauten
(Prufflache 3,6 m x 2,4 m)
Verleimungsqualitdt von Mehrschichtparkett

Bedruckbarkeit von Substraten, Haftfestig-

keit und Aussehen von Oberflchen (z. B. RN S
Farbe. Glanz Struktur) Bestimmung des Emissionsverhaltens

VerschleiBfestigkeit (z. B. Abrieb-, Kratz-und = FuBbodenheizungseignung und -bestin-
StoBfestigkeit) und Alterungsbestindigkeit digkeit

(z. B. Lichtechtheit) von Oberflachen
Dauerhaltbarkeit von leimfreien Verbin-

Gehschallemission und Trittschall

Mechanische Eigenschaften von Unter-

dungssystemen lagsmaterialien
= Antibakterielle und pilzwidrige Eigenschaften = Formstabilitat bei Klimaeinfluss an groBen
= Wohnhygienische Eigenschaften (z. B. Form- Flachen

aldehyd- und VOC-Emission, Geruch) = Schadensanalysen mit mikrotechnologi-

Sicherheitsrelevante Eigenschaften (z. B. schen Untersuchungen und chemischen
elektrostatisches Verhalten, Brandverhalten Analysen

oder Rutschfestigkeit) = Mikroskopische Bestimmung von Holzarten




Neue Prifmethoden zur Qualitatsbewertung von Parkett

Im Rahmen des europédischen CORNET
Projektes EUROPARQUET wurden bei der
Holzforschung Austria (HFA) und am Institut

Verklebungsqualitat

= Mehrere Vorbehandlungen sowie Methoden
zur Uberpriifung der Qualitit von Klebfugen
wurden untersucht.

= Die Ergebnisse parallel durchgefiihrter Unter-
suchungen mit FuBbodenheizung korrelieren

Oberflachenqualitat
Prifmethode und
Klassifizierung der Fleckenbestandigkeit
(IHD-W-481) wurde erarbeitet.

= Eine neue Prifmethode fiir die Bewertung

= Eine modifizierte

der Verschmutzungsneigung wurde ent-

fiir Holztechnologie Dresden (IHD) folgende
prifmethodischen Untersuchungen durch-
gefiihrt:

gut mit den ausgewahlten Prifmethoden.

= Differenzierende  Prifverfahren  nach
IHD-W-482 wurden abgeleitet. Sie waren
Ausgangspunkt fir die Initiierung eines

europdischen Normvorhabens.

wickelt und validiert (IHD-W-477).

= Eine neue Prifmethode flir Nassabrieb al-
ternativ mit linearer Prifeinrichtung oder
mit Martindalegerat wurde entwickelt
(IHD-W-480).




Dimensionsstabilitat

= Folgende  Lagerungsmethoden  nach
IHD-W-478 fiir groBe Testflichen (3 m x
2 m) zeigten gute Ergebnisse beziiglich
Differenzierung und Wiederholbarkeit
s 1 Woche bei 23 °C, 50 % rF.
o 4 Wochen bei 23 °C, 85 % rF.
s 4 Wochen bei 29 °C, 20 % rF.

Prinzip der Priifmethode zur Bewertung der
Verschmutzungsneigung

Alle entwickelten Priifmethoden zeigen eine
gute Korrelation zum realen Verhalten und
wurden in Ringversuchen validiert. Die
Projektergebnisse dienen als Grundlage
fur einheitliche Verfahren zur Qualitatsbeur-

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
http://europarquet.eu

Gefordert durch:

* Bundesminist terium
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= Der Einfluss des Parkettaufbaus auf die
Dimensionsstabilitat wurde nachgewie-
sen und die Faktoren benannt.

= FEM-Simulationen wurden parallel zu den
test-methodologischen Untersuchungen

durchgefiihrt.
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Beispiel Uberpriifung der Qualitdt von Klebfugen

teilung von Parkettbdden in Europa und wur-
den in die europdische Normung eingebracht.
Das Prifverfahren zur Verklebungsqualitat
liegt als prEN 17456:2019 vor.
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Neue Priifmethoden flr strukturierte Laminatoberflachen

In einem gemeinsamen Projekt haben EPLF
und IHD Methoden zur Bestimmung der
Oberfldcheneigenschaften von tiefstruktu-
rierten matten Laminatoberflachen unter die
Lupe genommen. Das Ziel des Projektes war

Abriebbestdndigkeit

= Zwischen den Priifergebnissen nach Norm
EN 13329:2009 und den Ergebnissen von
Feldversuchen besteht fiir die strukturierten
tiefen Oberflachen keine Korrelation.

= Es wurden mehrere Variationen der exis-
tierenden Methode mit Taber Abraser
untersucht, um die Korrelation zum realen
Verhalten zu gewahrleisten. Dabei wurden
folgende Parameter variiert: Auflagekraft
an den Abriebarmen, die Harte der Reibrader
sowie die Anzahl der Zyklen zwischen den
Schmirgelpapierwechseln.

Die besten Ergebnisse ergab die Modifi-

zierung der Auswertung der existierenden

eine genauere Prognose der Langzeitstabilitat
der Produkte sowie eine Verbesserung der Re-
produzierbarkeit der Priifmethoden. Folgende

Eigenschaften wurden dabei untersucht:

Abriebbestdndigkeit: Modifizierte Auswertung nach
IHD-W-479/neu in EN 13329:2017

Methode. Die GréBe der IP-Flache wurde
auf 1 mm2 erhoht. Die Auswertung der
abgeriebenen Oberflache erfolgt in 6 von
8 Oktanten.




StoBfestigkeit mit kleiner Kugel

= Um die Reproduzierbarkeit des Prifver-
fahrens zu verbessern, wurde ein neues
Geradt entwickelt, dem das Prinzip der fal-
lenden Masse zugrunde liegt. Folgende Priif-
parameter werden bei dem Test verwendet:
= Fallende Masse: 100 g
° Kugeldurchmesser: 10 mm (die Kugel

Aufpolierverhalten

= Eine neue Prifmethode zur Bestimmung
des Aufpolierverhaltens wurde erarbeitet.
Dabei kommt das Martindale-Gerdt mit
folgenden Parametern zum Einsatz:
= Polierpads SB 7448,
o Kraft 6 N,
s 320 Zyklen und
= Auswertung des  Aufpolierverhaltens

durch Bewertung der Glanzanderung.

= Die Methode korreliert gut mit den Ergeb-

nissen von Feldversuchen.

Verwertung der Ergebnisse

= Die entwickelten Priifverfahren wurden in
= EN 13329:2017 (Abriebfestigkeit)
o EN 17368:2020 (StoBfestigkeit) und
o prEN 16094:2019 (Antipolierverhalten)
aufgenommen.
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kann in Eigenregie ausgetauscht werden)

= Fir eine Zuordnung in Klassen wurden

neue Grenzwerte fiir die Fallhéhen erarbei-
tet, die eine sehr gute Korrelation zu den
Werten der bisherigen Klassen [C1-1C4
haben.

Priifgerdt fir das Aufpolierverhalten nach IHD-W-475




System-Stuhlrollentest
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Ausgangssituation

Die Dauerhaltbarkeit bei dynamischer Be-
lastung von Laminat, MMF- und LVT-Bo-
denbeldgen mit Klickverbindungen, verlegt
auf elastischen Unterlagen, ist ein wichtiges

Umsetzung

Das IHD hat einen Stuhlrollentest entwickelt,
der dem Stand der Technik (5er-Rolle) ent-
spricht und FuBbodenbeldge mit elastischen
Unterlagen praxisnah priifen l3sst.

Stand

Es konnte nachgewiesen werden, dass durch
Einsatz der 5er-Priifrolle Laminate mit ihren
geeigneten Unterlagen ein praxisnaher Stuhl-
rollentest moglich ist. Elastische Bodenbeldge
sind nur nach konstruktiver Anpassung des
Priftisches im Stuhlrollentest prifbar. Die
Priifparameter wurden angepasst.

f\ .&g;‘) o’ ‘w

Qualitatskriterium. Zum Nachweis wird meist
der Stuhlrollentest nach EN 425 verwendet.
Systemaufbauten sind auf diese Weise oft

nicht prifbar.

Probenhalterung

Rollenweg eines Gerdtes mit 5 Rollen




Temperaturbestandigkeit elastischer Bodenbelage

Ausgangssituation

Elastische Bodenbeldge mit Klickverbin-
dungen zeigen bei Temperatureinfluss,
z. B. durch Sonneneinstrahlung, kon-
kave oder konvexe Verformungen oder/

Umsetzung

Die Untersuchungen finden im Projektver-
lauf an verschiedenen Versuchsflachen statt
(ca. 4,5 m2 und ca. 0,5 m2 ). Der groBere

Stand

Resultat eines Feldtests ist die Festlegung
der Oberflachentemperatur ST auf max. 70 °C
fiir die weiteren Versuche. Festgelegt wurden
die Aufheizrate, die Anzahl der Fugen im
Hotspot-Bereich und die Fixierung.

uuuuuuuuuuuuuuuuu

und Offnungen der Fugen. Normative
Verfahren (ISO 23999) nutzen nur kleine
Proben ohne Fugen, der simulierte Warme-
einfluss entspricht nicht der Praxis.

Versuchsaufbau mit verschiedenen Sensoren
zur Bewertung des Deformationsverhaltens
ist installiert.

Haltezeit bei max.
1 Temperatur ST |
1 max.5h 1

Abkiihlzeit

Temperatur

Aufheizrate (max. 1 h)
linear oder nicht linear

Versuchszeit

Schema eines Messablaufes




Chemische Bestandigkeit von HolzfuBbodenoberflachen

Strukturierte Parkette mit natiirlichem Erscheinungsbild

Im Rahmen des europdischen CORNET Pro-
jektes Surf~Parquet wurden Entwicklungen
an Beschichtungen fir strukturierte Parkette
durchgeflihrt. Hierbei gelang es, Varianten
von Beschichtungssystemen und Applika-
tionstechniken zu entwickeln, die sich fir

Probanden optisch und haptisch nicht von
natlrlichem Holz unterschieden. Somit ist
eine flr Kunden unsichtbare Veredlung von
tief strukturierten Parkettoberflichen mdg-
lich geworden.

Resistenz von Parketten gegeniiber Bauchemikalien

Im Rahmen von Bauarbeiten kommt es bei
frisch verlegtem Parkett immer wieder zu
Reklamationen aufgrund von Verfarbun-
gen. Um diese Reklamationen zu vermeiden,
wurde im Projekt die Resistenz von Parket-
ten gegeniber verschiedenen Bauchemi-

HOLZ
F‘ FORSCHUNG
AUSTRIA

® cornet

kalien untersucht und eine Prifmethode
entwickelt, mit der sich sowohl flissige als
auch gasférmige Belastungen auf Parkette
bestimmen lassen. Zur Pravention von Ver-
farbungen wurde ein technisches Merkblatt
fiir FuBbodenleger herausgeben.

~
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Restaurierbarkeit von strukturierten
HolzfuBbdden

Die Wiederaufarbeitung von Parkettoberflachen
stellt ein Alleinstellungsmerkmal dieser FuBbo-
den dar. Hierbei werden mehrere Arbeitsschritte
durchgefiihrt, unter anderem wird die alte Par-
kettoberflache inklusiver inrer Beschichtung ab-
geschliffen, wodurch Strukturelemente verloren

gehen. Um die Restaurierbarkeit strukturierter

Eichenparkett nach Restaurierung

Parkette zu ermdglichen, wurden im Projekt
Untersuchungen durchgefiihrt. Hierbei gelang
es, nachdem die Oberflache abgeschliffen
wurde, eine erneute Strukturierung herzu-
stellen und das Parkett neu zu beschichten,
wodurch auch bei diesen Produkten eine
Wiederaufarbeitung moglich wird.

sealed box

building material

or chemical \

parquet \ saturated salt solution
— — e /

= -

screed "5

Priifmethode zur Verfdrbungsneigung




Schadensanalyse

Die Expertise der Mitarbeiter des IHD und
die vorhandenen vielféltigen analytischen
Maoglichkeiten gestatten die Ursachen-

Fokus/Typische Fragestellungen

= Verfirbungen/Blasen/Flecken

= Delaminierung und Ablésung von Be-
schichtungen/Laminaten/Verklebungen

= Haftung von Bodenbeldgen

= Emissionsmessungen in Raumen/Fogging

e - \ o

Stumpfe Bereiche auf dem Laminat sowie 100-fach vergréBert (rechts)

klarung auch ungewdhnlicher Effekte bei
der Schadensanalytik unterschiedlichster
Produkte.

= Alterungs-, Belichtungs-, Bewitterungs-
und biologisch induzierte Phanomene bei
Materialien fir den AuBenbereich (z. B.
Terrassen, WPC)

L)



Stumpfe Bereiche auf einer Laminatoberflache

Fragestellung: Ergebnis:

= Was flihrt zur Verfarbung der Oberfliche = Die milchige Trlibung wird von zahlreichen
und wo ist diese lokalisiert? kleinen Blaschen in der Melaminharz-

Eingesetzte Technik: deckschicht hervorgerufen.

= Lichtmikroskopie = Mdgliche Ursachen: ungeeignete Verpres-

sungsparameter; zu hohe Feuchtigkeit

Delaminierung von verklebtem Parkett

Fragestellung: Ergebnis:

= Was sind die Ursachen fir die vollflachige = Der Estrichvoranstrich basiert sehr wahr-
Abldsung des Parketts inkl. Klebstoff von scheinlich auf einem Styrol-Acrylat-Co-
der Estrichoberflache? polymer.

Eingesetzte Technik: = Einige 1K-PU-Klebstoffe kdnnen als Vor-

= |R-Spektroskopie anstrich zu Verklebungsproblemen und

damit zu nachtréglichen Enthaftungen

flhren.

Vom Estrich flichig geldstes Parkett




CE-Konformitatsnachweis fiir Bodenbeldge/Sportbdden

Verschiedene Versionen von harmonisierten
Europdischen Normen fur elastische, textile
und LaminatfuBbodenbeldge (EN 14041) und
HolzfuBbdden (EN 14342) wurden verdffent-
licht. In der neuesten EN 14342:2013 werden
auBer Holz alle ligninhaltigen Materialien (z. B.
Bambus) ausgeschlossen. EN 14904 ist der
harmonisierte Standard fiir SportfuBBbdden.

Die Entwicklungs- und Priflabor Holztechno-
logie GmbH (EPH) steht Ihnen als Notified Body
und Servicepartner fiir die CE-Kennzeichnung

der o. g. Bodenbeldge und FuBbodensysteme
zur Verfiigung.

Fir die Leistungserkldrung - als Vorausset-
zung der CE-Kennzeichnung Ihrer Produkte
- bestimmen wir fir Sie die geforderten
oder optionalen Leistungseigenschaften.
Wenn erforderlich (System 1), prufen wir
die Leistungseigenschaften (Erstpriifung),
bewerten und zertifizieren die werkseigene
Produktionskontrolle (WPK) und fihren die
regelmaBige Fremdiberwachung durch.




Produkteigenschaften gemaB EN 14041
= Anzugebende Eigenschaften
= Brandverhalten gemaB EN 13501-1
= Rutschverhalten gemaB EN 13893
= Bei Bedarf anzugebende Eigenschaften
= Elektrostatische Eigenschaften gemaB
EN 1815

Produkteigenschaften gemaB EN 14342
= Anzugebende Eigenschaften

= Brandverhalten gemaB EN 13501-1

= Formaldehydemission gemaB EN 717-1

= PCP-Gehalt gemaB CEN TR 14823
= Bei Bedarf anzugebende Eigenschaften

o Bruchfestigkeit gemaB EN 1533 (auBer

o

o

o

Formaldehydemission gemaB EN 717-1,
EN I1SO 12460-3

PCP-Gehalt gemaB CEN TR 14823
Warmedurchgangswiderstand gemaBl
EN 12667 oder EN 12524

bei furnierten Boden)

Rutschverhalten gemaB CEN/TS 15676
Warmeleitfahigkeit gemaB EN 12664
oder EN 12524

Biologische Dauerhaftigkeit gemal

EN 350-2




Emissionen von Bauprodukten

Bauaufsichtliche Zulassungen/Freiwillige DIBt-Gutachten

Beschichtungs-, Behandlungs- und Klebstoffe
fiir HolzfuBbdden sowie Verlegeunterlagen
fur Laminatbodenbeldge und Parkette bend-
tigen hinsichtlich des Gesundheitsschutzes
allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen
(abZ). Grundlage fir die Erteilung einer
Zulassung bildet die MW TB mit den "An-
forderungen an bauliche Anlagen beziglich
des Gesundheitsschutzes" (ABG - Anhang 8).

Zulassungsverfahren - Ablauf

= Hersteller/Handler beantragt eine Zulassung
beim DIBt

= DIBt bestatigt Antrag und teilt mit, welche
Daten und Informationen zu Produkt/

Produktgruppe erforderlich sind (Produk-
beschreibung, Stoffdatenblitter)

= Antragsteller Gbermittelt Daten und Infor-
mationen

= DIBt erstellt Priifprogramm

= Antragsteller 3sst Priifungen bei einer zuge-
lassenen Priifstelle - wie EPH - durchflhren

= DIBt bewertet Ergebnisse und erteilt bei po-
sitiver Bewertung die abZ

Emissionspriifung - AgBB-Schema/

ABG

= Bestimmung der VOC- und SVOC-Emis-
sionen auf Basis der EN 16516 mittels
Kammerpriifung

= Produktspezifische und emissionsabhadngige
Prifdauer bis 28 Tage

= Bewertung der Ergebnisse gem. AgBB-
Schema/ABG




Bestimmung von Geruchsemissionen aus Bauprodukten
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DIN EN ISO 16000-28

Die Grundlage flr die Bewertung von Emissi-
onen aus Bauprodukten bildet in Deutschland
das AgBB-Schema (Ausschuss zur gesund-
heitlichen Bewertung von Bauprodukten).
Seit der Einfiihrung 2002 ist vorgesehen,
eine sensorische Bewertung in die Beur-
teilung einflieBen zu lassen. In den letzten
Jahren wurde eine Methodik zur Prifung
und Bewertung von Geruchsemissionen aus
Bauprodukten entwickelt, die die Basis fur die
DIN EN ISO 16000-28:2012-12 (Innenraum-
luftverunreinigungen - Teil 28: Bestimmung
der Geruchsstoffemission aus Bauprodukten
mit einer Emissionspriifkammer) bildet. Je
nach Aufgabenstellung kénnen die Parame-
ter empfundene Geruchsintensitdt, Hedonik

sowie Akzeptanz bestimmt werden.

Da kiinftig die Bestimmung von Geriichen in
das AgBB-Schema und in Vergabegrundlagen
fir den Blauen Engel einflieBt, wird diese
Prifung in der Regel mit der Bestimmung der
VOC- und Formaldehydemission gekoppelt.
Im Rahmen der finnischen M1-Klassifizierung
von Bauprodukten wird die Akzeptanz nach
ISO 16000-28 bestimmt und gemaB den
M1-Anforderungen bewertet.

Die Entwicklungs- und Priiflabor Holztechno-
logie GmbH (EPH) verfiigt Gber die technische
Ausriistung und hat das Prifverfahren in ein
spezielles Geruchslabor integriert.

In der EPH wurde aus einer gréBeren Mitar-
beiterzahl ein Panel von mehr als 16 Personen
trainiert und nach strengen Kriterien als
geeignete Prifer ausgewahlt.




EPH und TUV PROFICERT-product Interior-Label
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Eine Kooperation fiir ein unabhingiges Produktlabel

1. Was ist TUV PROFiCERT-product Interior?

Das TUV PROFiCERT-product Interior ist ein  strikt voneinander getrennt in zwei ver-
unabhangiges Qualitdtszeichen flr Innen- schiedenen Unternehmen stattfinden. Das
raumprodukte in Bezug auf Emissionen und  Label gibt es in den Varianten Standard und
optional weitere Qualitdtsmerkmale, bei dem  Premium.

Priifung/Uberwachung und Zertifizierung

2. Wie funktioniert die Zusammenarbeit von EPH und TOV?

Die EPH GmbH iibernimmt bei PROFICERT-pro- ~ durch den TUV Hessen auf der Basis der
duct Interior, gleichrangig mit der TFl Aachen  Ergebnisse von Priifung und Uberwachung
GmbH, die Rolle einer Priif- und Uber- gemaB Vergabekriterien.

wachungsstelle. Die Zertifizierung erfolgt

3. Fiir welche Produkte kann das Label TUV PROFiCERT-product Interior
beantragt werden?

Das TUV PROFiCERT-product Interior-Label ~ werden, z. B. fiir Boden-, Decken- und Wand-
kann fir alle Innenraumprodukte beantragt  belédge oder Holzwerkstoffe aller Art.



4. Wie komme ich zu dem Label TUV PROFiCERT-product Interior?

Anfrage (EPH)
= Angebot
= Vertrag

¥

Priifung und Uberwachung
= Erstpriifung
(Mit oder ohne Qualitdtsmerkmalen)
= Erstliberwachung

4

Zertifizierung (TUV Hessen)
= Einmal in 3 Jahren
= Berechtigt zu Zeichennutzung
= Gutachten durch TAB-Stelle (optional)

§

Priifung und Uberwachung
= Regeluiberwachung (jahrlich)
= Uberwachungspriifung (jahrlich) mit oder
ohne Qualitatsmerkmalen

Sie fragen beim EPH bezliglich eines Angebotes
fur die Priifung, Uberwachung und Zertifi-
zierung lhres Produktes oder Ihrer Produkt-
kollektion an. Dazu werden alle Merkmale des
Produktes in Bezug auf den Aufbau erfasst und
in entsprechenden Kollektionen zusammen-
gefasst. AnschlieBend wird ein Angebot erstellt,
das alle von Ihnen gewiinschten Optionen
enthalt. Nach der Auftragserteilung Ihrerseits
wird ein Vertrag mit dem EPH abgeschlossen.

Der néchste Schritt ist die Erstprifung lhres
Produktes sowie die Erstiberwachung des
oder der Herstellwerke(s). Nach erfolgter
Prifung und Uberwachung wird dem Zerti-
fizierer bei Erflillung der Vergabekriterien die
entsprechende Dokumentation als Grundlage
fur die Zertifizierung Ubergeben. Dieser stellt
das oder die entsprechenden Zertifikat(e) aus,
die eine Gultigkeit von drei Jahren haben.

Mindestens einmal jahrlich erfolgt die Uber-
wachung des oder der Herstellwerke(s) mit

Probeentnahme und Priifung.




5. Was bedeutet PREMIUM?

Die mit dem TUV PROFICERT-product Interior = Finnische M1-Klassifizierung fiir Bau-

Standard Label gekennzeichneten Produkte produkte, Version 15.11.2017 (Die An-

erflllen die Anforderungen nach AgBB, Emis- forderungen bezuglich Akzeptanz und

sionsklasse A nach franzdsischer VOC-Ver- Ammoniak sind nicht eingeschlossen. Eine

ordnung, belgischer VOC-Verordnung zu Ausnahme bildet die Ammoniakemission

Emissionen aus Bauprodukten, LEED v4 sowie flr Rauchereicheparkett.)

BREEAM International New Construction,

General Level. Zusitzlich fiir Parkett und HolzfuBbdden,

Der Begriff PREMIUM bezieht sich auf die Laminatbodenbeldge, MMF-Bodenbeldge:

Erfillung besonders strenger Emissionsanfor- = DE-UZ 176 (Blauer Engel), Januar 2013

derungen. Folgende Anforderungen an Emissi- = Osterreichisches Umweltzeichen, Richtlinie

onen werden in der PREMIUM-Variante erfillt: UZ 07, Holz, Holzwerkstoffe und FuBboden-
beldge aus Holz, Version 9.0, 1. Janner 2019

Generelle Anforderungen:

= AgBB, Februar 2015/AgBB 2018 Zusitzlich fiir elastische Bodenbelige:

= MWTB, Anlage 8 (ABG) = DE-UZ 120 (nicht fir PVC-Beldge), Februar

= Emissionsklasse A+ nach franzdsischer 2011

VOC-Verordnung ,Décret n° 2011-321 du 23 = Osterreichisches Umweltzeichen, Richt-

mars 2011" linie UZ 42, Elastische FuBbodenbeldge,

Belgische VOC-Verordnung zu Emissio- Version 4.0, 1. Janner 2019 (Die Anforde-

nen aus Bauprodukten ,8 MEl 2014. — rungen beziliglich Geruch sind nicht ein-
Koninklijk besluit tot vaststelling van de geschlossen.)
drempelniveaus voor de emissies naar het
binnenmilieu van bouwproducten voor Zusdtzlich fiir textile Bodenbeldge:
bepaalde beoogde gebruiken" = GUT/PRODIS  (Gemeinschaft  umwelt-
= LEED v4 (outside North America; LEED v4 freundlicher Teppichboden e. V.) (Die An-
for BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION, forderungen beziiglich Geruch sind nicht
April 5,2016) eingeschlossen.)
= BREEAM International New Construction = DE-UZ 128 (Blauer Engel), Februar 2016
2016 (Technical Manual SD233 1.0), Exem- (Die Anforderungen beziiglich Geruch sind
plary Level nicht eingeschlossen.)



= EU-Ecolabel flr textile Bodenbeldge = DE-UZ 113 (Verlegewerkstoffe), Juni 2011

(2009/967/EG) = DE-UZ 156 (Verlegeunterlagen), Februar 2011
= QOsterreichisches Umweltzeichen, Richtlinie

UZ 35, Textile FuBbodenbeldge, Version 4.0, Zusdtzlich fiir beschichtete und unbe-

1. Janner 2019 (Die Anforderungen beziig-  schichtete Holzwerkstoffe:

lich Geruch sind nicht eingeschlossen.) = DE-UZ 76 (Blauer Engel)

= Osterreichisches Umweltzeichen, Richtlinie

Zusitzlich fiir Verlegeunterlagen, -werkstoffe: UZ 07, Holz, Holzwerkstoffe und FuBboden-
= Emicode EC17“, 18. April 2018 beldge aus Holz, Version 9.0, 1. Janner 2019

6. Kann ich das Zertifikat im Laufe des Zertifizierungszyklus @andern lassen?
Ja, eine Anderung (Erweiterung/Erganzung, die es nach Priifung an die Zertifizierungs-
z. B. von Produktnamen) des Zertifikates stelle TUV Hessen weiterleitet.

kann jederzeit beim EPH beantragt werden,

7. Welche Qualitdtsmerkmale kann ich mitzertifizieren lassen?
Es kdnnen alle in den Produktnormen spe-  zertifiziert werden. Bitte wenden Sie sich bei
zifizierten Qualitdtsmerkmale gepriift und  konkreten Anfragen an das EPH.

Die Priifberichte/Zertifikate im Rahmen der  werden. Das TUV PROFiCERT-Zertifizie-
TUV PROFiCERT-Uberwachung kdnnen als  rungsprogramm wurde von einem dazu
Grundlage fiir freiwillige Gutachten zum berechtigten Technical Assessment Body

Nachweis der Erfiillung der Anforderungen  (TAB) anerkannt.
nach MVVTB (ABG, Anhang 8) verwendet




Prifung von FuBbodenoberflachen

Der Endkunde wahlt FuBbdden u. a. nach dem
Erscheinungsbild aus und erwartet, dass dieses
Erscheinungsbild so lange wie mdglich erhalten
bleibt. Nutzen Sie das Know-how des EPH fiir die

Bewertung der Eigenschaften von FuBboden-
oberfldchen. lhnen steht das umfassende
Sortiment der Standardpriifmethoden und
spezieller IHD-Werknormen zur Verfligung.

Priifung der Verarbeitbarkeit und Haftfestigkeit von Beschichtungen sowie

von Merkmalen des Erscheinungsbildes

= Bestimmung der Haftfestigkeit mittels
Gitterschnitt und Abzugsverfahren

= Bestimmung von Farbe, Glanz und Ober-
flachenstruktur

VerschleiBfestigkeit

= Bestimmung der Abrieb-, Kratz- und StoB-
festigkeit sowie der Harte und der Elastizitét

= Bestimmung der Bestdndigkeit gegeniber
Zigarettenglut, Stuhlrollen und dem Ver-
schieben von MdbelfiiBen

= Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit

Bestimmung der Abriebfestigkeit mittels Taber Abraser
mit integriertem Grit Feeder (Falling Sand-Verfahren)



Temperatur-, Klima-, Licht- und Alterungsbestandigkeit

= Bestimmung der Wasser- und Wasser-
dampfbestandigkeit

= Bestimmung der Lichtechtheit, Bestimmung
der Wechseltemperaturbestandigkeit

= Bestimmung der Klimabestindigkeit (Riss-,

Farb- und Glanzbestindigkeit sowie
Formstabilitdt bei Wechsel- und Konstant-  Bestimmung der Elastizitct von Beschichtungen
klimatests)

Wohnhygienische und sicherheitsrelevante Eigenschaften

= Bestimmung der Speichel- und SchweiB- = Bestimmung des elektrostatischen Verhaltens
echtheit sowie des Migrationsverhaltens = Bestimmung der Rutschfestigkeit mittels

= Bestimmung des Emissionsverhaltens und Gleitmess- und Pendelgerdt sowie schie-
des Geruchs von Trdgerwerkstoffen, Be- fer Ebene
schichtungen und Paneelen

Beispiele fiir Priifungen und Bewertungen nach Produktnormen

= EN 13329, EN 14978, EN 15468, ISO 14486, :
ISO 24334 - 24339, EN 438 - T5 (Laminat-
fuBboden)

= EN 13696, EN 1534, EN 1910, EN 14342,
ONorm 2354, IHD-Anforderungsprofil
(HolzfuBboden und Treppenlackierungen)

= EN 14354 (furnierte Boden)

= EN ISO 10581-82, ISO 10874, EN 12104, EN
13845, 1SO 20326 (elastische Bodenbeldge)

= EN 16511 (MMF-Boden)

Bestimmung der Kratzfestigkeit

Fir den Konformitatsnachweis stellt das nach  lungen spezieller Qualitdtsmerkmale oder die
ISO 17025 akkreditierte Priiflabor (EPH) Prii-  Uberwachung Ihrer Fertigung dokumentieren
fungszeugnisse aus, mit denen Sie die Erfiil-  konnen.



Priifung von Unterlagsmaterialien fir Laminatbdden

Wichtige Eigenschaften nach EN 16354:2018

Strukturbasiert = Schutz gegen Unebenheiten (PC)
= Wirmeddammung/beheizte oder kalte B6- = Schutz gegen Feuchtigkeit (SD)
den (R)
Nutzungsbasiert durch Begehen, CC: Dauerhafte Einwirkung
= Schutz gegen Belastungen und Beanspru- durch statische Lasten)

chung (CS: Voriibergehende Einwirkung = Schutz gegen herabfallende Gegenstande
durch Lasten, DL: Dynamische Einwirkung (RLB)

Akustikbasiert
= Trittschallddmmung (IS)
= Reflektierter Gehschall (RWS)

Bestimf;lung des PC-Wertes



Trittschall - EN ISO 10140-3 und EN ISO 717-2
= Bodenstimulation Gber ein sogenanntes

Standard-Klopfgerat

= Gerduschmessung im Raum darunter (im
Gegensatz zu Gehschallmessungen)

= Ergebnis: bewertete Trittschallddmmung
(Einheit: dB)

Standard-Gewindeschneidmaschine

Reflektierter Gehschall - IHD Werknorm 431

= Anregung von Gerduschemissionen durch
Begehen eines FuBbodens mit hochhacki-
gen Damenschuhen

= Ergebnis: absolute und relative Anderung
der psychoakustischen MessgroBe "Laut-
heit" des emittierten Gerdusches (Einheit:
Sone oder %)

Mikrofon fiir Testzwecke




Elastische Bodenbelage und Sandwichaufbauten

Neben den klassischen elastischen Bodenbela-
gen wie PVC in den verschiedenen riickseitigen
Kombinationen, Linoleum oder Korkbahnen
werden auch Sandwichaufbauten in Form von
schwimmend (lose) zu verlegenden Paneelen
immer populdrer. Die Sandwichaufbauten
bestehen aus elastischen Bodenbeldgen (Kork,
PVC, Linoleum, Gummi) als VerschleiBschicht
und starren Substraten (z. B. HDF).

.Lose" zu verlegende Paneele mit genormten
elastischen Oberfldchen sind z. T. in EN 14085
beschrieben. Mehrschichtig modulare FuBbo-
den (MMF) mit anderen nichtgenormten elas-
tischen Oberflachen sind von EN 16511 erfasst.
Fir den Qualitdtsnachweis von klassischen
elastischen Bodenbeldgen und Sandwichauf-
bauten bieten wir hnen ein breites Spektrum
an Priifungen an.

Priifung und Bewertung von elastischen, mehrschichtigen, modularen oder

lose zu verlegenden Paneelen

Priifungen gemaB Produktstandards

oder fiir technische Deklarationen

= Abriebfestigkeit gemaB EN 660-2/EN 13329/
EN 15468

= Fleckenbestindigkeit gem3B EN ISO 26987/
EN 438-2

= Widerstand gegenuiber MobelfuBverschie-

ben/Stuhlrollen gemaB EN I1SO 16581/
EN 425
= Geometrische Abmessungen gemal
EN ISO 24341, EN 1SO 24342, EN 1SO 24346,
EN SO 24340, EN ISO 23997/ISO 24337
= Schél- und Scherwiderstand gemal
EN ISO 24345/EN 432



Eindruckfestigkeit gemaB EN 1SO 24343-1
StoBfestigkeit mit der groBen Kugel
gemal EN 438-2

Flexibilitdt gemaB EN I1SO 24344
Dimensionsstabilitdt gemaB EN 662/EN 669/
EN ISO 23999/24339

Dickenquellung gemaB 1SO 24336
Auszugsfestigkeit gemaB 1SO 24334
Weichmacherherauslésung geméaB EN 665
Zigarettenglutbestandigkeit gemaf EN 1399

Priifungen fiir harmonisierten Stand
EN 14041/VOC-Gesetzgebung

Brandverhalten gem3B EN 9239-1/

EN I1SO 11925-2

Formaldehydemission gem3B EN 717-1/2
PCP-Gehalt gemaB EN 14041 Anhang B
Gleitreibungskoeffizient gemaB EN 13893
Elektrostatisches Verhalten gemaB EN 1815
Elektrischer Widerstand gemal EN 1081

Bestimmung der Abriebfestigkeit mittels Falling Sand-
Prifung gemdB EN 660-2

Bestimmung des elektrischen Widerstandes gemdl3 EN 1081

= Wirmeleitfahigkeit gemaB EN 12667
= VOC-Emission gemaB ISO 16000/CEN/
TS 16516

Anforderungen (Beispiele)

= EN ISO 10581, 10582, ISO 10874
(PVC-FuBbaden)

= EN 12104 (Korkplatten)

= EN ISO 20326 (schwimmend zu ver-
legende Paneele)

= EN 16511 (MMF-FuBbdden)

Bestimmung der Auszugsfestigkeit von KorkfuBbéden
gemdB 1SO 24334



FuBbodenheizungsbestandigkeit und -eignung

Problemstellung
Bei der Verlegung von Holz- und Laminatfuf3-
boden auf FuBbodenheizungen sind folgende

Aspekt FuBbodenheizungsbestandigkeit:
Durch das Quell- und Schwindverhalten
der hygroskopischen Werkstoffe besteht die
Gefahr von Fugenbildungen, Enthaftungen,
Rissbildungen sowie konvexen und konkaven
Verformungen. Dabei sollten Oberflachentem-
peraturen von 29 °C nicht zu Schaden fiihren.

FuBbodenheizungsbestindigkeit
= Versuchsaufbau nach IHD-W-473
= Flachiger verklebter FuBbodenaufbau auf
Warmwasserheizungsestrichprifflache
= In Klimakammer mit Wechselklima (Worst
case simulation)
= Temperaturmessfihler auf dem Estrich und
an der FuBbodenunter- sowie -oberseite

| -
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Problemfelder zu beachten:

Aspekt FuBbodenheizungseignung:

Die Werkstoffe weisen eine relativ geringe
Wirmeleitfahigkeit auf (zusatzlich sind
Damm- und Ausgleichsmaterialien zu be-
trachten).

TS —T

=== Temperatur auf der

~ Temperatur auf der FuBbodenunterseite
= Temperatur im Unterbau

== Raumtemperatur

Heiz-/Temperaturregime (Beispiel)



= Priifparameter am verlegten Belag
s Ldngs- und Querfugendffnungen
= L&ngs- und Querfugenliberstande
= Ebenheit Uber der Paneelbreite
= Mdogliche Schadensbilder bei Parketten
= Abheben der Deckschicht

= Rissbildungen Warmwasserheizungspriiffidiche

FuBbodenheizungseignung
= Nachweis der Erfillung von Anforderungen

= Prifung des Warmedurchlasswider- - orertechertemperats

standes des FuBbodenbelages mit dem

Plattengerat (DIN EN 12664, DIN EN 12667)

Anforderung: Warmedurchlasswider-

stand des FuBbodenbelages und der Obertichariampetaiy
Unterlagen - 0,15 (m**K/W)

= Nachweis von Leistungsparametern

Priifung des Wdarmedurchlasswiderstandes eines

FuBbodenbelages
= Bestimmung der Oberflachentempera-
turen (Temperaturfelder) von FuBboden- Belag) oder Einzelkomponenten (mehr-
beldagen mittels Infrarot-Kamera schichtiger Belag)
= Optimierung von Systemaufbauten = Warmeschutztechnische Optimierung des
= Numerischer Nachweis des Warme- Systemaufbaus bzw. des Aufbaus der Kom-
durchlasswiderstandes des  Systems ponenten in beliebigen Optimierungs-
oder einzelner Komponenten gemaR schritten
DIN EN ISO 10077-2 und DIN EN ISO 10211 = Vorteile der Nachweisart: schnell, variabel,
= Berechnung der warmeschutztechnischen preiswert, umfangreiche Auswertemdg-
Eigenschaften von Systemaufbauten (z. B. lichkeiten

FuBboden mit FuBbodenheizung und




Prifungen von Terrassendielen

Terrassendecks werden durch abiotische
(Niederschlag, Wechsel von Temperatur und
Feuchte, Sonneneinstrahlung, Schmutzpar-
tikel) und biotische (Pilze, Algen, Insekten)
Parameter beeinflusst. Diese beeintrachtigen

Biologische Bestandigkeit

= Holzzerstérende und holzverfarbende
Pilze

= Algen

Freilandpriifungen
= Horizontal- und Schragbewitterung
= Bodenkontakt

Kiinstliche Bewitterung

= Xenontest, QUV, Auswaschung, Wechsel-
klima

= Begleitende Untersuchungen:
o Farbinderungen (Messung, visuelle

sowohl die Optik als auch die Gebrauchs-
tauglichkeit des Produktes. Das EPH ist eine
kompetente Prufstelle fiir die Bestimmung
der Witterungsbestandigkeit von Terrassen
aus Holz und WPC.

Pilzpriifung von thermisch modifiziertem Holz (TMT)

Bewertung)
o Wasseraufnahme, Quellung/Schwindung
= Bewertung von Strukturdnderungen



Rutschfestigkeit

= Pendeltest

= Geneigte Ebene

= Gleitreibungsmessung

Mechanische Priifungen

= Biegefestigkeit und Bruchverhalten
= Quellung und Schwindung

= Kriechverhalten

= StoBfestigkeit

Untersuchung von Schadensféllen

= Artbestimmung von Pilzen, Algen und
Insekten (Mikroskopie, Molekularbiologie)

= Gutachten (z. B. Holzqualitét, Schadens-
ursachen, Risse, Verfiarbungen)

Europdische Produktnormen (WPC)
= EN 15534-1 (Priifmethoden)
= EN 15534-4 (Spezifikation fiir Deckings)

, Thermally Modified Tiiber
& exterior
%

Geneigte Ebene zur Bestimmung der Rutschfestigkeit

Die EPH ist zugelassene Prifstelle der
Qualitdtsgemeinschaft Holzwerkstoffe fir
das WPC-Qualitatssiegel. Die Prifungen
werden auBerdem im Rahmen des Zertifi-
zierungsprogramms ,Qualitatszeichen TMT"
durchgefihrt.




EPH-Trainee-Programm ,Priifung/Bewertung von FuBboden”

Unsere Experten arbeiten bei der 1SO- und
CEN-Normung von FuBbdden/Zulieferpro-
dukten sowie in nationalen Expertenkreisen
aktiv mit. Weiterhin verfligen sie tber um-
fangreiche praktische Erfahrungen bei der
Prifung von FuBbdden. Wir bieten Ihnen
Trainee-Programme an, bei dem unsere Ex-

perten ihr Fachwissen und ihre praktischen
Erfahrungen weitergeben, kombiniert mit
praktischen Ubungen an den jeweiligen
Prifgeraten. Die Seminare kdnnen firmenspe-
zifisch angepasst werden. Ein tbliches Rah-
menprogramm ist nachfolgend dargestellt:

1. Theoretische Einfiihrung in europdische und internationale Priif- und Bewer-
tungssysteme fiir Holz-/Parkett-, semielastische sowie LaminatfuBbdden

= EN-, ISO- und ausgewahlte nationale Pro-
duktnormen

= Harmonisierte Normen flr die CE-Kenn-
zeichnung

= Oberflachenprifverfahren

= Priifverfahren flr mechanische und hygros-

kopische/thermische Eigenschaften

= Emissionsprifung und Bewertung nach
verschiedenen Systemen (z. B. AgBB, fran-
z6sisches, belgisches oder finnisches Sys-
tem)

= Geruchsprifung und Bewertung




2. Erlduterung der Prinzipien aller relevanten FuBbodenpriifungen durch die jewei-

ligen Spezialisten in den Laboren

= Akustische Priifungen (Raum- und Trittschall)

= Emissionsprifungen (Formaldehyd-, VOC,
Ammoniakemission)

= Brandprifungen fiir Bauprodukte und den
Einsatz im Schiffsbau

= Rutschfestigkeitspriifungen (Gleitmessung,
Pendelverfahren, schiefe Ebene)

Elektrostatische Priifungen
Lichtechtheits- und Klimaprifungen an
groBen Flachen

Langzeitbestandigkeit von Verbindungs-
systemen

Mechanische Priifungen an Unterlags-

materialien u. a.

3. Praktische Ubungen (kundenspezifisch zu vereinbaren) z. B.

= Qberflachenprifungen (alle Abrieb-, Kratz-,
StoB- und Fleckentests)

= Mechanische Priifungen (Auszug-, Quer-
zug- und Abhebefestigkeit)

= Hygroskopische/thermische Eigenschaften
(Quelleigenschaften, Dimensionsstabilitit)

= Geometrische Parameter

4. Referenzen

= Verschiedene erfolgreiche individuelle Semi-
nare in Deutsch, Englisch oder Turkisch (mit
Dolmetscher) fiir technische Spezialisten
aus der FuBbodenindustrie sowie fir Lack-
hersteller aus Belgien, Deutschland, Polen,
Schweden, Schweiz, Tlrkei und den USA

= Als Nachweis erhalt jeder Teilnehmer ein

Teilnahmezertifikat.

Teilnahmezertifikat

Wir bestatigen
Herrn f Frau Mustermann
erolgreich teilgenommen zu haben an dem 2tégigen

EPH Trainee-Programm

Halofufthadan neifunac
nniGiziuboodenprifung

Tell 1:
Systom ") Bawartung ven

Tell 2:
as ! Richdinlan fir dlo
HolzfuBbodenbeschichiungen™

Teil 3:

~Obarflchenprifungan und Urrweltsimulation”
Teil 4

Verhlebungsqualitit”

Teil 5:
“Wohngesundneit”

Saminardaser: 2 Tage
Seminardauer: 2 Tage

g
4 o, Batum
G- ing. Aico Emmiar
Seminarons




Priifgerate

Emissionspriifkammern

Die Bestimmung von Formaldehyd- und
VOC-Emissionen aus Holzwerkstoffen, Bau-
produkten und Mébeln gehért zu den lang-
jahrigen Kernkompetenzen des EPH.

Als akkreditierte Prifstelle fiir Emissionsprii-
fungen bietet das EPH neben dem fachlichen
Know-how auch technisches Equipment in
Form von Emissionsprifkammern und Gas-
analyse-Systemen an.

Die Systeme zeichnen sich vor allem durch
ihre einfache Bedienbarkeit und eine auf Kun-
denanforderungen abstimmbare Ausstattung
zu einem attraktiven Preis aus. Sie werden
u. a. in der Holzwerkstoff-, Bindemittel- und
Maébelindustrie und in Priifinstituten ange-
wendet. Es kdnnen Emissionsuntersuchungen
nach verschiedenen Prifverfahren durchge-
flhrt werden.

Gerne unterstitzen wir Sie bei lhren Pro-
blemstellungen, validieren Ihr System durch

entsprechende Vergleichsuntersuchungen
und schulen Ihr Laborpersonal.

System PK-ES (Edelstahl)

= |nnenraumvolumen 100 1/225 |/1 m3

= Innenraum elektropoliert

= Digitale Anzeige und Aufzeichnung der Prif-
parameter Temperatur und rel. Feuchte; Volu-
menstrom optional gem. Kundenanforderung

System PK-GS (Glas)

= Innenraumvolumen 100 | und 225 |

= Digitale Anzeige und Aufzeichnung der
Prifparameter Temperatur und rel. Feuchte;
Volumenstrom optional gemaB Kunden-
anforderung

Anwendungen
= VVOC- und Formaldehydemissionsmessung
gemal internationaler Normen
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Oberflachenpriifgerdte

Die angebotenen Priifgerdte basieren auf
prifmethodischer Forschung des IHD oder
langjahriger Priifpraxis des EPH.

Das StoBfestigkeitsgeradt fiir LaminatfuBbo-
den nach EN 17368 wurde in einem IHD-For-
schungsprojekt gemeinsam mit dem EPLF
entwickelt. Die anderen StoBfestigkeitsgerate
basieren auf der langjdhrigen priiftechnischen
Erfahrung der normativen Prifung von
FuBbdden. Die Vorrichtung zur Verschmut-
zungsneigung nach IHD-W-477 wurde im
EUROPARQUET-Forschungsthema vom IHD
fiir die Priifung von nichtfilmbildenden Be-
schichtungen auf HolzfuBbdden entwickelt.

StoBfestigkeitspriifgerate fiir FuBbdden

= StoBfestigkeitsgerdt nach EN 17368 fir
LaminatfuBbdden

= StoBfestigkeitsgerat nach EN 438-2/

EN 13986 (groBe Kugel) fiir Laminat- und
HolzfuBbdden

= StoBfestigkeitsgerat nach NALFA fir Lami-
natfuBbdden

Gerdte zur Priifung der Oberflichen-

besténdigkeit

= Prifvorrichtung zur Bestimmung der Ver-
schmutzungsneigung nach IHD-W-477

StoBfestigkeitsgerdt nach EN 17368 fiir Laminatful3-
bdden



Qualitdtsnachweise

= CE-Zeichen (Konformitat) fir Bauprodukte

= EPH-Qualitatszeichen ,Qualitat gepruft" auf

Prifungszeugnissen

= TOV PROFICERT-product Interior

TOV

PROFI .
CERE

70 710 5555-XX

www.proficert.com

QUALITATSGEPRUFT

remasryoron EPHY7
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