
Ausstattung

 ▪ Auflichtmikroskop bis 400fach
 ▪ Durchlichtmikroskope bis 1000fach
 ▪ Fluoreszenzlicht und Phasenkontrast
 ▪ Spezielle Präparations- und Färbemethoden
 ▪ Xylothek (Holzartensammlung) mit Referenzproben von über 
2000 Holzarten
 ▪ Spezialbibliothek und Bestimmungssoftware
 ▪ Trockenkammer, Thermokammer

Holzkunde

Holzartenbestimmung

Mikroskopie

Holzqualität

Schadensanalysen

06/21-F24

Zielgruppen/Kunden

 ▪ Holzverarbeitung (Industrie, Handwerk)
 ▪ Architekten und Planer 
 ▪ Bauausführende Betriebe, Zimmereien, Tischlereien
 ▪ Holzhandel
 ▪ Restaurierung, Denkmalschutz, Archäologie
 ▪ Museen und Sammlungen
 ▪ Behörden, kommunale Verwaltungen
 ▪ Gerichte, Sachverständige

Referenzen (Auswahl)

Auftraggeber Untersuchungsobjekt
Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden

Wissenschaftliche Geräte,  
historische Waffen

Landesamt für Denkmalpflege 
Sachsen

Cranach-Altar,  
Schloss Augustusburg

Landesamt für Vorgeschichte 
Dresden

Ausgrabungsgegenstände

SIB (Staatsbetrieb Sächsi-
sches Immobilien und Bau-
management)

Holzkohle für Sgrafitto  
Schloss Dresden

Sportgeräteimporteur Tischtennisschläger

Fensterhersteller Fensterkanteln

Holzhändler/Baumärkte Gartenholzprodukte
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Ressortleiter

Holzanatomie · Mikroskopie

Holzanatomie · Mikroskopie

Holzschutz · Holzmodifizierung · Baubiologie · Dämmstoffe



Schadensfälle, Reklamationen

 ▪ Bewertung und Ursachenermittlung (Fehlstellen, Verfär-
bungen, Enthaftungen, Einschlüsse, Fremdkörper, Bruch-
stellen, Risse)
 ▪ Bestimmung von Pilzen und Insekten
 ▪ Erstellung von Gutachten

Holzqualität

 ▪ Untersuchung und Bewertung von Holzmerkmalen/Holz-
fehlern
 ▪ Festigkeitssortierung nach DIN 4074
 ▪ CE-Kennzeichnung von Bauschnittholz (DIN EN 14081)
 ▪ Ermittlung der Trocknungsqualität

Struktur, Eigenschaften und Verwendung von Holzarten 

 ▪ Holzanatomische Untersuchungen
 ▪ Ermittlung von Holzeigenschaften
 ▪ Verwendungsempfehlungen (auch neue Holzarten, Austausch-
hölzer, modifizierte Hölzer)
 ▪ Bestimmung der biologischen Dauerhaftigkeit
 ▪ Bereitstellung von Daten (aus Fachliteratur)

Mikroskopische Untersuchungen 

 ▪ Schichtenaufbau, Schichtdicke, z. B. für Decopaint-Richlinie
 ▪ Qualitätsbewertung von Grenzflächen (Oberflächen, Klebfugen)
 ▪ Eindringtiefen und Verteilung von Vergütungsstoffen
 ▪ Mikroskopische Vermessung von Partikeln (Späne, Fasern, Kristalle)

Holzartenbestimmung (HAB)

 ▪ Rund- und Schnittholz, Furniere, Holzwerkstoffe, Holzprodukte
 ▪ Kunst- und Kulturgut, Restaurierungsobjekte, archäologische 
Funde
 ▪ Deklaration nach DIN EN 13556
 ▪ Nachweis der vereinbarten Holzart
 ▪ Holzartenbestimmung im Rahmen WUTR bzw. CITES

Historische Armbrust

Mikrofoto Holzquerschnitt (Durchlicht) Wengé

Xylothek (Holzartensammlung) Querschnitt einer Beschichtung im UV- Fluoreszenzlicht

Terrassendielen

Profilhölzer mit starker Astigkeit

Mikrofoto einer V-Fuge (Fensterrahmen)


